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Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

	Технічні вимоги
	Обґрунтування

	
Бабіт Б-16 (у чушках)
Хімічний состав, %:
Олово 15-17; Сурьма – 15-17;
Мідь – 1,5-2; Свинець – залишок.
Міцність по Бринелю – 30 МПа
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                                                 Якісні характеристики
На кожну чушку бабіту  повинен бути нанесений номер плавки. На кожній долі чушки бабіту повинні бути відлиті або відбиті марка бабіту.
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